
 

 

Sadržaj 

 

1. ODREĐIVANJE MOLARNE MASE LINEARNIH POLIMERA 
MERENJEM VISKOZNOSTI RAZBLAŽENIH RASTVORA ............... 1 

2. ODREĐIVANJE MOLARNE MASE POLIMERA MERENJEM 
OSMOTSKOG PRITISKA RASTVORA POLIMERA ......................... 15 

3. ODREĐIVANJE ŽILAVOSTI POLIMERA PRIMENOM 
ŠARPIJEVOG KLATNA ........................................................................ 23 

4. ODREĐIVANJE STEPENA KRISTALNOSTI  
POLIMERA PRIMENOM DIFERENCIJALNE SKENIRAJUĆE 
KALORIMETRIJE .................................................................................. 31 

5. ODREĐIVANJE TEMPERATURE OSTAKLJIVANJA 
POLIMERA I MEŠLJIVOSTI POLIMERNIH BLENDI PRIMENOM 
DIFERENCIJALNE SKENIRAJUĆE KALORIMETRIJE .................... 41 

6. ISPITIVANJE TIKSOTROPIJE KONCENTROVANIH 
RASTVORA POLIMERA ROTACIONIM VISKOZIMETROM ......... 51 

7. ODREĐIVANJE PROPUSTLJIVOSTI VODENE PARE  
KROZ POLIMERNI FILM ..................................................................... 59 

 


